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S`ge\i admisibile pentru sarcini simple
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Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan destinat acoperi]urilor [nclinate cu panta minim` de 7%.
Fa\a interioar` a panoului este realizat` dintr-un strat de aluminiu centezimal.

2Dimensiunile  [n [n metri corespunz`toare suprasarcinii (daN/m ) uniform distribuite, au fost calculate [n a]a fel 
[nc@t s` garanteze o s`geat` f< /200 lu@nd [n considerare chiar tabla drept sec\iune rezistent` (nu a fost luat [n  
considerare aportul de poliuretan) [n conformitate cu normele europene. Valorile indicate pentru grosimea tablei de 0,5
mm au rezultat din probe de laborator.
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Societatea []i rezerv` dreptul de a aduce propriei produc\ii modific`rile ]i [mbun`t`\irile pe care le consider` necesare, [n orice moment, f`r` o 
consultare prealabil`.




